Teknik Bilgi Foyii
Zemin Kaplama Malzemeleri

ARDEX K511

Beton Goriiniimlii Mineral Esash Dekoratif Zemin Kaplamasi
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Uriin icerigi
Toz irin, 6zel secilmis katki, dolgu ve sentetik toz dispersiyon, gri ¢k
mento ve 6zel hidrolik toz baglayicilarin karisimindan olusur.

Su bazli swi iriin, 6zel secilmis mukavemet arttirici sivi polimer karisk
mindan olusur.

Toz ve swi Urlnler, verilmis ambalajlardaki tam élciilerde karistirilarak ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Sti.
beraber uygulanir. llave su karistirimaz. ; ) ) RN
N . Istnabul Deri Organize Sanayi Bolgesi
|.|.(I bilesen karistirildiktan sonra akici kvamli ve yayilan bir harc olusur. Desen Sok. No:14/A C1 Ozel Parsel
Uriiniin uygulama sonrasi ic gerilmesi ve rotresi cok diistik oldugundan PK. 34956 Tuzla/ istanbul / Tiirkiye
kurumasi esnasinda catlama meydana gelmez. 22

Kullanim Alanlari 40069

ARDEX K 511, cift bilesenl, kendinden yayilan, mineral esasli, dekoratif EN 13813:2002

zemin kaplama sistem Urnleri, beton goriinim istenen, hafif yaya tra- ARDEX K 511

figi olan, konut, ofis, magaza vb. alanlarda, ic mekanlarin zeminlerinde
uygulanir. Urlin kendi kendine yayildig1 icin zemin ylizeyinin diizeltiimesi
ve tesviyesi icin de kullanilir.

Kendinden yayilan sap
EN 13813:CT-C25-F5

Beton, cimentolu sap, alci sap vb. emici yiizeyler ve terrazzo, dogal Bf‘_s'"c dayarumi: 220 N/mm?
tas, seramik vb. emici olmayan yiizeyler (izerine uygulanabilir. Egilme dayanmi: 26 N/mm?
Yiizeyin iizerine uygulamadan 24-48 saat sonra sonraki islemler, koru- Bahme asinma direnci NPD
ma ve cila yapilabilir. Bag dayanimi: NPD

pH degeri: NPD

Yangin tepki sinifi: A2;s1

ARDEX Yapi Malzemeleri Limited Sirketi
Istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi Desen Sk.
No:14/A C1 Ozel Parsel Tuzlg/Istanbul/ TURKIYE

Tel.:+90 (216) 394 0114 Faks:+90 (216) 394 0377 ) ) S
info@ardex.com tr - www.ardex.com tr ARDEX Tiirkiye, Almanya merkezli uluslararasi ARDEX Group‘un Tirkiye istirakidir.
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Alt Yiizey Hazirhgi

Alt ylizey sert, kuru, saglam, toz, gres, serbet kalintilari vb. maddeler-
den ise arindirilmis olmalidir. Yapismayi 6nleyici boya, kirec, harc, sva
ve yapistirict kalintilari gibi zayif boliimler icermemelidir.

Alt zemin basing dayanimi en az 25 N/mm?, yapisma mukavemeti de
1,5 N/mm’'den fazla olmalidir.

Tiim beton ylizeyler minimum 6 haftalik kiiriinii tamamlamis olmalidir.

Alt zemin sapi nemi seviyesi kiitlesel olarak kesinlikle %2'den fazla ok
mamalidir.

Alt zemin nemi éncesinde mutlaka karpit testi ile tam olarak dlcilmelr
dir. (CM Testi). Alt zemindeki derz vb. birlesim kenarlari mutlaka uygun
bir sekilde yukari tasinmalidir. Dikey kenarlarla birlesimler mutlaka ince
yumusak bantlarla ayriimalidir.

Yiizey bu sekilde hazirlandiktan sonra Seire Impramacion epoksi astar
uygulamasi yapilir ve epoksi astar yiizeyde heniiz islak iken yiizeyin ta-
mamina silis kumu fazlasiyla serpilir.

Yaklasik 1 giin sonra yiizeyde baglanmamis fazla kumlar, giicli endist-
riyel bir vakum makinesi ile yiizeyden tamamen uzaklastirilir ve sonra-
sinda yine bir firca yardimi ile ylizey tamamen kum ve tozlardan arindr
rlir.

Uygulama

Temiz bir kovanin icin dncelikle ARDEX K 511 swi bileseninin tamami
dokdilir. Sonrasinda kaba ARDEX K 511 toz (riinin tamami dokiillir ve
uygun uclu elektrikli karistirici ile topaksiz hale gelene kadar karistirilir.

Ik karisim esnasinda kovanin kenarlarinda karisim esnasinda birikmis
kalin harclar bir mala yardimi ile siyrilarak harcin icin katilir ve tekrar
harc topaksiz bir kivama gelene kadar karistirilir. Kovanin icinde kalmis
olan har¢c kurumaya basladiktan sonra kesinlikle kullanimamali veya
baska taze harcin icine karistinlmamalidir. Uriine iki bilesenin disinda
su ilavesi yapiimamalidir.

Homojen hale gelen Uriin zemine uygun bir sekilde dokiilerek ayarli bir
rakel ile ylizeye en az 5mm en cok 10mm kalinliginda olacak sekilde
yayllmalidir. Sonrasinda genis bir mala ile son perdah hafifce uygun bir
sekilde yapilabilir.

Renklendirme

ARDEX K 517'in rengi beyaz veya siyah toz pigmentleri ile degistirilebr
lir. Oncelikle sivi bileseni kovaya dokiildiikten sonra istenen sekilde be-
yaz veya siyah pigment swi (riine ilave edilir ve tamamen c¢oziilene
kadar kuvvetli bir sekilde karistirilir. Sonrasinda toz bilesen karisima
ilave edilir.

Renklendirme islemi yapilacak ise miimkiin oldugunca ayni mekan ve/
veya bolmelere kullanilacak irinler hesaplanmali ve swi Griinleri biiyiik
bir haznede tek seferde renklendirilmeli bu sekilde hazirlanan swilar toz
Grtnler ile kullaniimalidir. Kesinlikle ilave su katilmamalidir.

Biyik haznede hazirlanmis renkli swi kullanildikca alt kismina cokme
yapabilecek pigmentler swi icerisinde devamli karistirimalidir.

Toz urlnin icerisindeki gri cimento ve diger dolgu ve katki malzemele-
rinin renk tonlari sabit olmadigi icin, dekoratif zemin kaplama uygula-
malarinda hafif ton farkliliklari olusabilir. Mimkiin oldugunca tek parca
mekanlarin torbalari ayni Gretim partisinden olmasi gerekir. Farkl za
manlardaki alinan ilave torbalar veya uygulayicinin elindeki (rinlere
farkl zamanlardaki rtinlerle karistirmasi renk tonlari olusmasina sebe-
biyet verebilir.

Koruma ve Cila
Yiizeydeki son kat koruma ve cila gorinimi mat veya parlak olabilir.

Oncelikle yiizey hafif nemli bir mop veya bez ile silinerek yiizeyde en
ufak bir toz parcasinin kalmamasi saglanir.

ARDEX LOBA FactoryBase su bazli yiizey astari genis bir kabin icine
dokiilir ve uygun bir mop veya rulo yardimi ile ylizeye bir kat strdillr.
Ortam sartlarina bagl olarak minimum 2-3 saat kurumasi beklenir. Bu
UrGin uygulanirken direkt yiizeye birikinti yapacak sekilde dokilmemeli,
genis bir kaptan mop yardimi ile yizeye gerektigi kadar sirilmeli ve
esit sekilde dagtiimalidir.

Kurumaya miiteakip ARDEX LOBA 2K Factory Sytle PU esasli ylizey ko-
ruma cilasiyuzeye ayni sekilde bir mop ve rulo yardimi ile tek kat olarak
uygulanir ve kurumaya birakilir. Yaklasik 1 giin sonra yiizey yaya traft
gine acilabilir.

Yiizeyin parlak istenmesi durumunda, ARDEX LOBA 2K Factory Style
uygulanmis yiizey lizerine ARDEX panDOMO SP-GS uygulanmalidir.

Temizlik ve Bakim

ARDEX Dekoratif ylizey iriinlerin glinliik temizlik ve bakimi ARDEX Wis-
hpflege ile uygun bir sekilde yapildiginda yiizey goriinimi cok daha
uzun 6émidrli olacaktir.

Uygulama Ortam Sartlan

Ortam tozsuz ve temiz olmaldir. Ortam ve zemin sicakligi 10'C'den
fazla ve 30'C'den az olmamalidir. En ideal ortam nemi yaklasik %50
oraninda olmalidir. Ortam giines isinlarina ve riizgara tamamen kapali
olmalidir. Gerekirse gilinese karsi camlar kapanmalidir. Riizgar alan
bosluklar, kapi altlari vs. tamamen kapatilmalidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mevcut catlaklar demir bagl dikis yontemi ile giiclendirilmeli ve catlak
bosluklart ARDEX P 10 SR politiretan esasli catlak tamir recine kiti ile
doldurulmaldir.

Alt zemin basinc dayanimi en az 25 N/mm?, yapisma mukavemeti de
1,5 N/mm'den fazla olmalidir.

Mevcut beton sap eger yeterince giiclii degilse ARDEX P 62 SB kalsk
yum silikat esasli sap giiclendiricisi ile sap giiclendirilmelidir.

Yeni dokilmis, kirini tamamlamamis ve nemini tamamen atmamis
beton ylizeylere uygulama kesinlikle yapiimamalidir.

Alt zemin sapi da mutlaka yapi fizigi kurallarina gore dokiimiis olmali
ve derzler uygun sekilde acilmis olmalidir. Tiim taslyici perde-kolon aks
aralarinda mutlaka derz birakilmalidir. At zeminde bulunan derzler mut-
laka ust yiizeye tasinmalidir. Uygun sekilde derzler yok ise isveren ile
gorisilup gereken yerlere derzler acilmaldir.

Seramik, dogal tas vb. emici olmayan ve derz aralari bulunan zeminle-
rin lizerine uygulama yapmadan once derzlerin yiizeyde gozilkkmemesi
icin yiizeyin dengelenmesi adina 6nceden ARDEX A 45 kaplanmalidir.

Tim alt zemin islemleri, Urin hazirlama, uygulama ve yiizey islemleri
ARDEX zemin uygulama rehberinde gosterildigi gibi uzman uygulayici
ekipler tarafindan uygulanmalidir. Celiskili durumlarda ARDEX Teknik
ekiplerinden bilgi alinmalidir.

Yerden Istma Sistemi

Zeminde yerden isitma var ise, dekoratif zemin kaplamasi dncesinde
yerden istma sistemi uygun talimatlara gore (bkz ARDEX Yerden isit-
mali saplarda sistemin devreye alinmasi kilavuzu) mutlaka calistiriimali,
olusabilecek catlaklar tamir edilmeli ve giiclendirilmelidir. (bkz ARDEX
alt zemin uygulama kilavuzu)

ARDEX K 511 dekoratif zemin kaplamasi sistem iiriinleri uygulanmadan
once yerden isitma sistemi mutlaka kapali tutulmali, kesinlikle calistirk
mamali ve uygulama tamamen bitene kadar kapali tutulmalidir. Celiskili
durumlarda ARDEX Teknik ekibine danisiniz.
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Giivenlik Bilgileri ARDEX Kalite Standartlarina Gore Teknik Ozellikler
Toz Bilesen: Karisim oran: 25 kg A Bileseni
Uriin cimento icerdiginden alkali reaksiyon gosterir. Goz ve ciltle temas 6,21 B Bileseni
teé?;e;énggrr}llr(:é;?ilrrﬁalld|r. Temas halinde bol suyla yikanmali veya dok- Kuru toz yogunlugu: YaKlasik 1.2 kg/I
Swi Bilesen: Taze harc yogunlugu: Yaklasik 1,9 kg/|
(__SISCODE D1 = Solvent icermez Malzeme ihtiyac: Yaklasik 1,5 kg toz/m2-mm
(U3rulr; icerigi: 5-Klor-2 metilizosiyazolin -3 on ve 2 metilizosiyazolin-3-on Calisma siiresi*: Yaklasik 30 dakika
Allerjik reaksiyonlar olusturabilir. Cocuklarin eline gecmemelidir. Uzerinde yiriinebilme siiresi*:  Yaklasik 90 dakika sonra
Icerigi ve ambalaji yerel, ulusal, uluslararasi yonetmeliklere gore berta-  Bir sonraki isleme gecilebilme 5 mm kalinliklar icin yaklasik
raf edilmelidir. suresi™: 24-48 saat sonra -
Detayli ve giincel glvenlik bilgileri icin iiriin glivenlik bilgi formunu ince- 5-10 mm arasi kalinliklar icin
leyiniz. yaklasik 72 saat sonra
*+20°C sicaklik ve %65 bagil nemde laboratuvar ortaminda hesaplanmis yakla-
Tavsiye edilen Collomix karistirici ucu sik degerlerdir. Ortam ve hava sartlari bu degerleri degistirebilir. Yiiksek sicaklik-
’ lar ve daha disik bagil nem bu siireleri kisaltir, daha disik sicaklik ve yiksek
bagil nem bu sireleri uzatir.
@ Basing mukavemeti: 28 giin sonra yaklasik 20 N/mm?
Egilme mukavemeti: 28 giin sonra yaklasik 6 N/mm?
Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Uygun
Yerden isitmaya uygunlugu: Uygun
EMICODE: EC 1°s- Cok diisiik emisyonlu
DLX Serisi KR Serisi GHS/CLP sinflandirmasi: Yok
GGVSEV/ADR siniflandirmasi: Yok
Ambalaj: 25 kg kraft torba +

6,2 | metalize torba

Raf émrii ve depolama: Orijinal kapali ambalajinda ve +5 ile
25°C arasinda, kuru, don tehlikesi
olmayan kosullarda ambalajin iize-
rinde gosterilen tarihten itibaren
yaklasik 12 ay depolanabilir.

Bu dokiimanda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadir ve iriintin kullanim yeri ve amacina gore degisiklik gosterebilir. ARDEX yalnizca iiriiniin 6n goriilen standart sart-
larda vadedilen kalitesini saglamakla yikiimliidiir. ARDEX'in yazili dnerisi olmaksizin gerceklestirilecek amac veya kapsam disi kullanimlar ve uygulama kaynakli hatalardan ARDEX Yapi Malzemeleri
Limited Sirketi sorumlu tutulamaz. Bu dokiiman revizyona ugradiginda eski basimlari gecersiz olur.
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